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1. DEFINICJE

anoda - w niniejszym ujeciu elektroda, na ktorej zachodzg procesy utleniania czyli korozji
dilugosé preta - w niniejszym ujeciu odlegtos¢ miedzy dwoma punktami na precie
zbrojeniowym mierzona w linii proste;j

kalkulator doboru protektoréw - w niniejszym ujeciu narzedzie stuzgce do obliczenia
potrzebnej ilosci protektorow TopZinc R lub TopZinc R+ po wczesniejszym wpisaniu
odpowiednich danych

katoda - w niniejszym ujeciu stal zbrojeniowa, elektroda, na ktérej zachodzg procesy
redukciji

klasa ekspozycji - w niniejszym ujeciu okreslenie srodowiska, ktore bedzie
oddziatowywato na element chroniony katodowo

korozja zbrojenia - w niniejszym ujeciu niszczenie stali zbrojeniowej w wyniku
oddziatywan chemicznych, fizykochemicznych i mechanicznych otaczajgcego srodowiska
liczba lat ochrony - w niniejszym ujeciu czas mierzony w latach, w ktorym planujemy
ochrone katodowg stali zbrojeniowe;j

metoda galwaniczna - w niniejszym ujeciu sposob ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegajacy na poditgczeniu do preta zbrojeniowego metalu o nizszym
potencjale

metoda traconej anody - w niniejszym ujeciu sposdb ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegajagcy na poditgczeniu do preta zbrojeniowego metalu o nizszym
potencjale

mieszanka betonowa - w niniejszym ujeciu mieszanina cementu, kruszyw mineralnych,
wypetniaczy, wody, dodatkéw i domieszek

obiekty nowo wznoszone - w niniejszym ujeciu budynek, element zelbetowy,
konstrukcja, ktéra nigdy dotad nie istniata

obiekty remontowane - w niniejszym ujeciu budynek, element zelbetowy, konstrukcja,
ktéra jest poddawana odtworzeniu stanu istniejgcego

ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej - w niniejszym ujeciu dziatanie, ktére

powoduje zatrzymanie rozpoczecia korozji
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ochrona katodowa - w niniejszym ujeciu metoda elektrochemiczna ochrony stali
zbrojeniowej przed korozjg, ktéra polega na stworzeniu takiego uktadu, w ktérym
chroniony metal bedzie katodg

ochrona protektorowa - w niniejszym ujeciu sposéb ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegajacy na poditgczeniu do preta zbrojeniowego metalu o nizszym
potencjale

otulina betonowa - w naszym ujeciu, warstwa betonu lub zaprawy mineralnej od
powierzchni zewnetrznej elementu zelbetowego do powierzchni zbrojenia

pret zbrojeniowy - w naszym ujeciu, pret ktéry stuzy do przejecia naprezen
rozciggajacych i nadania sztywnosci elementowi zelbetowemu

protektor cynkowy - w naszym ujeciu, anoda posiadajgca potencjat nizszy od preta
zbrojeniowego czyli katody

reakcja redukcji - w niniejszym ujeciu elektroda, na ktérej zachodzg procesy redukciji
zwigzane z uwolnieniem jonoéw 20H"

reakcja utleniania - w niniejszym ujeciu elektroda, na ktérej zachodzg procesy utleniania
czyli korozji

srednica preta - w niniejszym ujeciu, dtugos¢ dowolnego odcinka przecinajgcego obwod
preta i przechodzgcego przez jego srodek symetrii

TopZinc R - w niniejszym ujeciu, protektor cynkowy stuzgcy do bezposredniego montazu
do preta zbrojeniowego

TopZinc R+ - w niniejszym ujeciu, protektor cynkowy stuzgcy do posredniego montazu do
preta zbrojeniowego

tracona anoda - patrz metoda traconej anody

Z, - W niniejszym ujeciu, odstep miedzy protektorami liczony w centymetrach

liochr>15- W Niniejszym ujeciu, oznacza ilos¢ protektorow dla odpowiedniej liczby lat ochrony
wiekszej od 15 w sztukach

liochr=15 - W niniejszym ujeciu, oznacza ilos¢ protektoréow dla liczby lat ochrony rownej 15
obliczonej przy uzyciu kalkulatora doboru protektorow podana w sztukach

Rn - W niniejszym ujeciu, odpowiedni wskaznik korekcyjny w zalezno$ci od planowanej

liczby lat ochrony, podany w tabeli numer 1 niniejszej dokumentacji
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D, - w niniejszym ujeciu, dtugos¢ preta dla ktdérej przeprowadzaliSmy obliczenia dotyczace
iloéci protektoréw, podawana w metrach

L, - ilos¢ protektorow TopZinc R lub TopZinc R+ w sztukach

2. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi pomoc dla projektantéw i osob, ktdre projektujg
zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych metodg traconej anody lub metodg
galwaniczng, przy zastosowaniu do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej
ochrony katodowe;.

Dokument zawiera wytyczne projektowe, tylko i wytgcznie dla przypadku, w ktéorym do
ochrony katodowej stali zbrojeniowej uzyte zostang protektory cynkowe TopZinc R lub

TopZinc R+.
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3. OPIS DZIALANIA OCHRONY KATODOWEJ

Ochrona katodowa jest metodg elektrochemiczng ochrony stali przed korozjg, ktéra polega
na stworzeniu takiego uktadu, w ktéorym chroniony metal bedzie katodg.

Jesli metal, ktory nalezy ochroni¢ przed procesami korozyjnymi bedzie katodg, to na nim
zawsze bedg zachodzity tylko i wytgcznie reakcje redukcji, natomiast na anodzie bedg
zachodzity reakcje utleniania, czyli korozji.

Taki uktad, to znaczy, aby chroniony metal byt katodg mozna stworzy¢ w dwojaki sposéb:
1) Stosujgc zewnetrzne Zzrodto napiecia, i wowczas taki typ ochrony jest nazywany

ochrong katodowg elektrochemiczng rysunek numer 1.

| +
: anoda ochronna, uziom
prostownik + (utlenianie)
N z:y /// ]\\\\\
- “ N
— katoda
(redukcja)

Rys. 1 Ochrona katodowa - elektrochemiczna

2) Stosujgc potgczenie metalu chronionego z metalem o nizszym potencjale w stosunku
do potencjatu metalu chronionego. Wéwczas metal o nizszym potencjale staje sie anoda,
na ktérej zachodzg reakcje utleniania (korozji) a metal chroniony jest katodg i jest trwale
chroniony. Taki typ ochrony nazywany jest ochrong katodowg galwaniczng, lub ochrong

katodowg protektorowa, lub ochrong katodowg metodg traconej anody. Rysunek numer 2.

anoda galwaniczna
(utlenianie)

+ katoda
(redukcja)

Rys.2 Ochrona katodowa - galwaniczna, protektorowa, lub traconej anody.

Top Building Sp. z o.0.

ul. Karczunkowska 56 6/21 www.topzinc.pl

02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl
tel/fax: (22) 894 42 91



Przedmiotowe wytyczne odnoszg sie do drugiego typu ochrony katodowej, a mianowicie
do ochrony katodowej metodg traconej anody. Protektory cynkowe TopZinc R i TopZinc
R+ ze wzgledu na nizszy potencjat (~ - 700 mV) od potencjatu stali (~ - 400 mV) po
potgczeniu ze stalg i zabetonowaniu stajg anodami i na nich przebiegajg reakcje utleniania

czyli korozji, az do momentu catkowitego utlenienia anody.

4. ZALETY STOSOWANIA OCHRONY KATODOWEJ METODA TRACONEJ ANODY
Stosowanie metody traconej anody, jako antykorozyjnego zabezpieczenia stal
zbrojeniowej ma nastepujgce zalety:

- najprostsza metoda antykorozji elektrochemicznej

- brak potrzeby stosowania zewnetrznego zrddta zasilania

- mozliwos$¢ zaprojektowaniu czasu trwania ochrony - racjonalnos¢ ekonomiczna

- natychmiastowe dziatanie

- odporno$¢ na czynniki mechaniczne

- ze wzgledu na generowanie przez protektory potencjatu lokalnego, mozliwo$¢ ochrony

wydzielonych stref.

5. WYTYCZNE PROJEKTOWE - OBIEKTY NOWO WZNOSZONE
Projektujgc ochrone antykorozyjng stali zbrojeniowej metodg traconej anody nalezy
postugiwac sie normg PN-EN ISO 12696:2012.

5.1 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI KLASYFIKACJI OBIEKTU ZE WZGLEDU NA
KLASE EKSPOZYCJI

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ czy obiekt , w ktérym planuje sie zastosowanie
protektorow cynkowych TopZinc R lub TopZinc R+ jako ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej zostat prawidtowo zakwalifikowany pod wzgledem doboru klasy ekspozycji
zgodnie z PN-EN 206:2003.

5.2 DOBOR ILOSCI PROTEKTOROW
Po wykonaniu weryfikacji prawidtowosci doboru klasy ekspozycji, nalezy przystgpi¢ do

obliczenia potrzebnej ilosci protektoréw cynkowych. W tym celu nalezy skorzysta¢ z
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KALKULATORA DOBORU PROTEKTOROW, ktory znajduje sie na stronie
www.topzinc.pl. Aby obliczy¢ potrzebng iloS¢ protektoréw TopZinc R lub TopZinc R+
nalezy przygotowac nastepujgce dane:

1) Srednice preta

2) dtugosc preta

3) wczesdniej zweryfikowang klase ekspozyciji

4) planowang liczbe lat ochrony

Po wprowadzeniu powyzszych danych i wcisnieciu klawisza OBLICZ jako wynik pojawi sie
liczba protektorow, ktére sg potrzebne do ochrony preta zbrojeniowego o Srednicy,

dtugosci, klasie ekspozyciji, liczbie lat ochrony wprowadzonej do obliczen.

UWAGA 1.

Dla kazdego preta dla ktérego chcemy obliczy¢ potrzebng ilos¢ protektoréw, dane nalezy
wprowadzac oddzielnie, nawet jesli prety sg tej samej srednicy.

UWAGA 2.

Uzyskany wynik ilosci protektorow mozna braé pod uwage do dalszych prac projektowych
tylko i wytgczenie gdy liczba lat ochrony nie jest wieksza od 15 wigcznie. W przypadku
liczby lat ochrony wigekszej od 15, ilos¢ protektoréw nalezy obliczyé ze wzoru numer 1,
ktory zostat omowiony w dziale 5.3.

UWAGA 3.

Uzyskany wynik ilosci protektoréw dotyczy protektoréw TopZinc R odmiana 70 lub

TopZinc R+ odmiana 70.
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5.3 OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOSCI PROTEKTROW W PRZYPADKU LICZBY LAT
OCHRONY WIEKSZEJ NIZ 15 LAT
W przypadku ochrony stali zbrojeniowej powyzej 15 lat obliczenie ilosci potrzebnych

protektorow nalezy wykonac¢ postugujgc sie nastepujgcym wzorem:

wzor numer 1 Ilochr>15=|ochr=15*Rn [SZtU kl]

gdzie,

Ilochr>15 - oznacza ilosc¢ protektoréw dla odpowiedniej liczby lat ochrony wiekszej od 15 w

sztukach.

Ilochr=15 - oznacza ilos¢ protektoréw dla liczby lat ochrony réwnej 15 obliczonej przy

uzyciu kalkulatora doboru protektorow podana w sztukach

Rn - odpowiedni wskaznik korekcyjny w zalezno$ci od planowanej liczby lat ochrony,

podany w tabeli numer 1.

Lp | Liczba lat ochrony | Wartos¢ wskaznika R,
1. 16 1,014
2. 17 1,029
3. 18 1,043
4. 19 1,057
5. 20 1,071
6. 21 1,085
7. 22 1,100
8. 23 1,114
9. 24 1,128
10. 25 1,142
11. 26 1,157
12. 27 1,171

Tabela numer 1. Dobér wskaznika R,
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Tabela numer 1. Dobér wskaznika R,

Lp | Liczba lat ochrony | Wartos¢ wskaznika R,
13. 28 1,185
14, 29 1,199
15. 30 1,214
16. 31 1,228
17. 32 1,242
18. 33 1,256
19. 34 1,270
20. 35 1,285
21. 36 1,299
22. 37 1,313
23. 38 1,327
24, 39 1,342
25. 40 1,356
26. 41 1,370
27. 42 1,384
28. 43 1,399
29. 44 1,413
30. 45 1,427
31. 46 1,441
32. 47 1,455
33. 48 1,470
34. 49 1,484
35. 50 1,498
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UWAGA 1.

Nie nalezy projektowac ochrony katodowej pretéw zbrojeniowych dla wiecej niz 50 lat.
UWAGA 2.

W przypadku projektowania ochrony katodowej pretow zbrojeniowych dla liczby lat
ochrony wiekszej niz 15, obowigzkowo po 15 latach eksploatacji obiektu nalezy dokonac
inspekcji i powtarzac takie inspekcje co 5Slat od 15 roku eksploatacji obiektu. W przypadku
kazdej inspekcji nalezy wykonac¢ ogledziny i sprawdzenie obiektu zgodnie z rozdziatem 5
normy PN-EN ISO 12696:2012. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub w przypadku
zmiany warunkéw eksploatacji obiektu, nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize pod

wzgledem doboru protektorow i stworzy¢ nowy projekt ochrony katodowej dla obiektu.

5.4 ROZMIESZCZENIE PROTEKTOROW NA PRETACH ZBROJENIOWYCH
Po dokonaniu obliczenia ilo$ci potrzebnych protektoréw nalezy w projekcie okresli¢ ich

rozmieszczenie. W tym celu nalezy postuzy¢ sie wzorem numer 2:

wzor numer 2 Zp=(Dp /Lp ) *100 [Centymetry]
gdzie,

Zp - rozstaw protektoréw w centymetrach, rozstaw mierzony w osiach protektoréw dla

protektorow typy TopZinc R lub rozstaw punktu podtgczenia dla protektora typu
TopZincR +.

Dp - dlugosc preta dla ktérej przeprowadzaliSmy obliczenia dotyczgce ilosci protektorow,
podawana w metrach

Lp - ilos¢ protektoréw w sztukach

Po obliczeniu rozstawu protektorow z, nalezy zaplanowa¢ rozmieszczenie protektorow.
Rozmieszczenie rozpoczynamy od przesuniecia o 40 cm protektora od poczatku preta do
osi protektora, i nastepnie kazdy kolejny protektor jest oddalony o obliczone z, od

poprzedniego. W szczegdlnych przypadkach, np. duzego wytezenia konstrukcji lub
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konstrukcji cienkosciennych, jesli ze wzgleddw konstrukcyjnych nie chcemy, aby
protektory byly na kazdym precie na tej samej wysokosci, mozemy zmieni¢ rozstaw na

sgsiednim precie o £25 cm. Szczegdty pokazano w przyktadzie numer 1 w rozdziale 5.4.

UWAGA 1.

Dla pretdéw rozdzielczych i strzemion, réwniez nalezy zaplanowa¢ ochrone katodowg. W
przypadku strzemion lub pretow matych srednic o wymiarach dtugosci ponizej 1 metra,
moze doj$¢ do sytuacji, ze KALKULATOR DOBORU PROTEKTOROW jako wynik wskaze
wartos¢ 0. Wowczas nalezy dla takiego preta lub strzemienia przyjg¢, ze bedzie on
chroniony jednym protektorem.

UWAGA 2.

W przypadku pretéw gtownych matych srednic o wymiarach dtugosci ponizej 1 metra,
moze doj$¢ do sytuacji, ze KALKULATOR DOBORU PROTEKTOROW jako wynik wskaze
wartos¢ 0. Wowczas nalezy dla takiego preta przyjac, ze bedzie on chroniony jednym
protektorem.

UWAGA 3.

Obliczona wartosc¢ z, nie moze by¢ mniejsza od 30 cm.

UWAGA 4.

W przypadku pretéw o duzej $rednicy i odpowiedniej klasie ekspozycji moze dojs¢ do
sytuacji, ze obliczone z, bedzie mniejsze od 30 cm. Wéwczas nalezy uzyC protektora
TopZinc R lub TopZinc R+ o odmianach 140 lub 210. Protektor TopZinc R lub TopZinc
R+ odmiana 140 zastepuje dwa protektory TopZinc R lub TopZinc R+ odmiana 70.
Protektor TopZinc R lub TopZinc R+ odmiana 210 zastepuje trzy protektory TopZinc R
lub TopZinc R+ odmiana 70.
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Przyktad:
Prosze wykona¢ dobdér wraz z rozstawem protektorow TopZinc R dla konstrukcji o

nastepujgcych warunkach brzegowych:
Stup (Rysunek numer 3) zbrojony 8 pretami o srednicy 16 milimetréw, dtugosci 4 metrow

kazdy, klasa ekspozycji XC2, liczba lat ochrony 10
Ve S 5

8 4

400

Rys.3 Widok stupa z pretami do zabezpieczenia
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W KALKULATORZE DOBORU PROTEKTOROW wstawiamy nastepujgce dane:
dtugos$c¢ preta o Srednicy 16 milimetrow - 4 metry

klasa ekspozycji - XC2

liczba lat ochrony - 10

Wynik - 2 sztuki

Lp - obliczone przy pomocy kalkulatora doboru protektoréw = 2 sztuki

Dp = 4 metry
Z,=(4 /2) *100 = 200 cm

Zgodnie z obliczeniami musimy przymocowa¢ po 2 sztuki protektoréw co 200 cm.
Rozmieszczenie nalezy wykona¢ rownomiernie zaczynajgc od przesuniecia protektora o

40 cm od poczatku preta. Szczegdty na rysunku numer 4.
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5
Rys. 4 Rébwnomierne rozmieszczenie protektorow
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W szczegodlnych przypadkach, np. duzego wytezenia konstrukcji lub konstrukcji
cienkosciennych, jesli ze wzgledéw konstrukcyjnych nie chcemy, aby protektory byty na
kazdym precie na tej samej wysokosci, mozemy zmieni¢ rozstaw na sgsiednim precie o
+25 cm. Na rysunku numer 5 przedstawiono sytuacje z przesunieciem protektoréw o 25

cm naprzemiennie na kolejnych pretach.

12
10
14 s
S
11
13 e O
3
5
Rys. 5 Rozmieszczenie protektorow z przesunieciem +25 cm
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6. MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R

Sposdéb mocowania protektorow TopZinc R+ i TopZinc R jest w wyczerpujgco opisany w
kartach technicznych produktow i filmach instruktazowych dostepnych na stronie
internetowej www.topzinc.pl.

Nalezy dodatkowo, kazdorazowo w projekcie ochrony katodowej zaznaczyé, ze protektor
TopZinc R musi by¢ usytuowany do wnetrza danego elementu konstrukcyjnego. Oznacza
to, ze nie moze on byé mocowany tak, aby byt w strefie otuliny, tylko od wewnetrzne;j

strony pretéw zbrojeniowych. Szczegdt mocowania pokazano na rysunku numer 6.

Rys. 6 Widok na przekrdj pretdow zbrojeniowych z usytuowanym i podtgczonym

©
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L

protektorem TopZinc R
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W sytuacjach szczegdlnych, kiedy nie ma mozliwosci usytuowania protektora od
wewnetrznej strony elementu Zelbetowego dopuszcza sie usytuowanie go od strony

otuliny.

7. MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R+ W KONSTRUKCJACH SPREZONYCH
Montaz protektora TopZinc R+ wigze sie z usunieciem otuliny betonowej az do momentu
odstoniecia powierzchni zbrojenia. Jak opisano to w karcie technicznej produktu oraz
pokazano na filmie instruktazowym, ktore znajdujg sie na stronie www.topzinc.pl,
uzyskanie tego celu zwigzane jest z wykonaniem odwiertu o $rednicy 10 milimetréw.

W przypadku konstrukcji sprezonych strunobetonowych Ilub kablobetonowych, gdzie
wykonywanie odwiertéw nie jest wskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
zbrojenia sprezonego, w przypadku montazu protektora TopZinc R+ jest mozliwe, jednak

wigze sie to z wykazaniem wyjgtkowej uwagi podczas wykonywaniu odwiertu.

8. NIESTANDARODWE MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R

Sposdb mocowania protektorow TopZinc R jest, taki ze mineralna czes$¢ protektora jest w
bezposrednim styku z chronionym pretem stalowym.

Dla protektoréw:

TopZinc R o odmianie 70 i 140 - powierzchnia styku na dtugosci protektora wynosi 7 cm,
TopZinc R o odmianie 210 - powierzchnia styku na dtugosci protektora wynosi 8 cm.

Ta sytuacja powoduje, ze mieszanka betonowa lub zaprawa naprawcza w miejscu styku
protektora z pretem zbrojeniowym w tym miejscu nie otuli w petni preta zbrojeniowego.
Moga zdarzy¢ sie przypadki na przyktad elementow konstrukcyjnych bardzo wytezonych,
zwtaszcza przenoszgcych naprezenia rozciggajace, lub konstrukcje cienkoscienne, ktore
wymagajg na catej dtugosci preta petnej przyczepnosci do betonu. W takim wypadku
nalezy zmieni¢ sposdb mocowania protektora TopZinc R do pretow zbrojeniowych.
Wowczas protektor nie jest mocowany poprzez wstepne dopasowanie zagtebienia w
protektorze z pretem zbrojeniowym, tylko w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac splecenie
dwdch par przewoddw potgczeniowych wychodzgcych z protektora i nastepnie pozostatg

dtugos$¢ przewoddw potgczeniowych owingé mozliwie maksymalng ilos¢ razy wokot preta
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zbrojeniowego. Na rysunkach numer 7 i 8 przedstawiono niestandardowy sposéb

zamocowania protektora do preta.

Rys. numer 7. Niestandardowy sposéb podtgczenia protektora TopZinc R do preta

zbrojeniowego.
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Rys. numer 8. Niestandardowy sposéb podtgczenia protektora TopZinc R do preta

zbrojeniowego.

9. WYTYCZNE PROEJKTOWE - OBIEKTY REMONTOWANE

Projektujgc ochrone antykorozyjng stali zbrojeniowej metodg traconej anody nalezy
postugiwac sie normg PN-EN ISO 12696:2012.

W przypadku konstrukcji remontowanych podczas projektowania ochrony katodowej w
pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ stan konstrukciji zgodnie z rozdziatem 5 normy PN-
EN ISO 12696:2012. Ewentualne rozbieznosci nalezy uja¢ w planie remontowym
konstrukcji.

Dopiero po sprawdzeniu konstrukcji zgodnie z PN-EN ISO 12696:2012 i stwierdzeniu, ze
moze ona by¢ chroniona antykorozyjnie poprzez zastosowanie ochrony katodowej
mozemy przystgpic¢ do jej projektowania.

Kolejne kroki postepowania sg identyczne jak dla konstrukcji nowo wznoszonych

opisanych w rozdziatach od 5 do 8.
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10. WYTYCZNE W PRZYPADKU OCHRONY WYBRANEJ STREFY ZBROEJNIA

Ze wzgledu na lokalne dziatanie antykorozyjne protektoréow TopZinc R i TopZinc R+
istnieje mozliwos¢ wybrania strefy, ktorg chcemy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy w
takim przypadku ustalong strefe zbrojenia poszerzy¢ o 1 metr w kazdym kierunku i na
takiej dtugosci pretéw zbrojeniowych projektowaé ochrone katodowg zgodnie z

przedmiotowg dokumentacja.

11. WYTYCZNE DO STOSOWANIA DOBORU ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI
BETONOWEJ

Protektory cynkowe TopZinc R i TopZinc R+ rozpoczynajg swoje dziatanie ochronne stali
zbrojeniowej po prawidtowym zamontowaniu do pretdéw zbrojeniowych i zabetonowaniu lub
wypetnieniu zaprawg konstrukcji zbrojenia. Beton jest niezmiernie waznym czynnikiem w
ochronie katodowej poniewaz stanowi on "elektrolit", w ktérym dochodzi do wymiany
jonow miedzy katoda i anodg. Ochrona katodowa bedzie trwata, miedzy innymi jesli bedzie
elektrolit, czyli beton. W przypadku uszkodzenia betonu, poprzez jego pekniecie,
odspojenie, rozwarstwienie, itp, skuteczno$¢ ochrony katodowej bedzie spadata. Wazng
rzeczg jest, aby w przypadku samego betonu stosowaé odpowiednie normy i przepisy
techniczne dotyczace jego ochrony w postaci powtok lub wypraw. Nalezy pamietaé, ze

protektory skutecznie chronig antykorozyjnie stal zbrojeniowg lecz nie beton.

12. UWAGI KONCOWE

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych projektowania ochrony katodowej z
uzyciem protektorow TopZinc R lub TopZinc R+ prosimy o kontakt:

biuro@topzinc.pl

lub

tel: (22) 894 42 91
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